
Lokalität Gemeinde Länge Breite Höhe 

Anetswil Lommis 715‘780 263‘375 490 

Seite Aufnahmejahr Autor 

 1982 Bolz 

 

Mächtigkeit Beschreibung Proben 

 Feinkiese mit Sand und wenig 

Feinanteil, kantig-kantengerundet, 

wenig gerundetes Material, schlecht 

sortiert, wenig grobes Material, z.T. 

stark verkittet, einige Erratiker an der 

Strasse 

 

 

 

Lokalität Gemeinde Länge Breite Höhe 

Anetswil Lommis 715‘700 263‘270 495 

Seite Aufnahmejahr Autor 

 1982 Bolz 

 

Mächtigkeit Beschreibung Proben 

2m siltiger Ton mit Kies, kantengerundet, 

dunkelbraun, grosse kantige Blöcke 

von Sandstein und Kalk (von hier?) 

 

0-0.4m sandige Kiese mit Silt, 

kantengerundet-gerundet 

 

4m Nagelfluh mit Sandsteinbänken und 

lokal etwas Mergel, weiss bis rötlich 

 

 

 

Bild: 

 

 
 



 

Lokalität Gemeinde Länge Breite Höhe 

Anetswil Lommis 715‘600 263‘050 510 

Seite Aufnahmejahr Autor 

 2016 Bolz 

 

Mächtigkeit Beschreibung Proben 

? kiesiger Lehm mit Steinen und Blöcken  

 

 


